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Introdução

As fibras de carbono são, freqüentemente, o tipo
de reforço mais utilizado no processamento de
compósitos estruturais de matriz polimérica[1]. Essas
destacam-se entre as outras fibras, por sua alta resis-
tência mecânica, alto módulo de elasticidade e me-
nor massa específica, além de propriedades como
inércia química, resistência térmica e condutividade
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elétrica. Entretanto, sabe-se que a fibra de carbono
possui baixa afinidade com determinadas matrizes
poliméricas (fraca interface) dificultando, assim, a
adesão fibra/matriz, fator determinante para o suces-
so da aplicação desses materiais[1].

A adesão fibra/matriz pode ser atribuída a cinco
mecanismos principais que podem ocorrer na interface:
adsorção e molhamento; interdifusão; atração
eletrostática; ligação química e adesão mecânica[1,3].

Autor para correspondência: Mirabel C. Rezende, CTA / IAE - Divisão de Materiais, Pça.  Mal. Eduardo Gomes 50, Vila das Acácias, CEP: 12228-904, São
José dos Campos,SP. E-mail: mirabel@iae.cta.br



52Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol. 11, nº 2, p. 51-57, 2001

Burakowski, L.; Rezende, M. C. - Modificação da rugosidade de fibras de carbono

Muito freqüentemente, as interações físicas e quí-
micas entre a fibra e a matriz conduzem a um
gradiente de estruturas. Essa região interfacial, res-
ponsável pelo processo de adesão, é conhecida como
interfase[4]. A Figura 1 apresenta um diagrama
esquemático do conceito de interface e interfase em
material compósito[4]. A adesão em um compósito
polimérico pode se dar por encaixe mecânico de ca-
deias da matriz polimérica em rugosidades existen-
tes na superfície da fibra, atração eletrostática, forças
de van der Waals ou formação de ligações químicas
mais fortes[5].

Uma interface fibra/matriz forte aumenta a inte-
gridade dos compósitos e transfere a carga eficiente-
mente às fibras, através da matriz, resultando em
compósitos mais resistentes. Com o propósito de au-
mentar a atividade superficial e, conseqüentemente,
melhorar a transferência de tensões em compósitos,
o reforço pode ser submetido a diferentes processos
de tratamento superficial[2].

O tratamento superficial da fibra de carbono pode
ser realizado por meio de métodos químicos, pela ação
de substâncias oxidantes, oxidação eletroquímica ou
anódica, ou métodos que envolvem tratamentos tér-
micos. Os tratamentos oxidativos podem ser melhor
divididos em oxidação por gases a seco, incluindo
etching (corrosão) por plasma de gases oxidantes e
oxidação úmida, realizada química ou eletroli-
ticamente. Já os tratamentos não-oxidativos podem
incluir a deposição de formas ativas de carbono, como
o tratamento altamente eficaz de whiskerização, que
é porém caro; a polimerização por plasma ou a apli-
cação de uma fina camada de polímero na superfície
da fibra de carbono, denominada de size, com o ob-
jetivo de proteger o reforço de danos externos e me-

lhorar a sua adesão à determinadas matrizes
poliméricas[4]. O método mais freqüentemente utili-
zado em escala industrial, com resultados satis-
fatórios, é a oxidação anódica ou eletroquímica. O
que basicamente ocorre nesse processo é a formação
de grupos superficiais ativos, que se ligam quimica-
mente à matriz polimérica.

A utilização do tratamento oxidativo da super-
fície da fibra de carbono por meios líquido ou ga-
soso, pode gerar grupos funcionais contendo
oxigênio e ao mesmo tempo proporcionar o aumen-
to da área superficial da fibra[5]. Vários tipos de
oxidação à base de agentes na fase líquida como,
por exemplo, ácido nítrico, permanganato de po-
tássio, dicromato de potássio, hipoclorito de sódio,
peróxido de hidrogênio e persulfato de potássio têm
sido utilizados com diferentes graus de sucesso.
Vários fatores, tais como: a concentração do áci-
do, o tempo de exposição, a temperatura e o modo
de tratamento influenciam efetivamente nesses pro-
cessos oxidativos, podendo gerar funcionalidade e
o aparecimento de óxidos na superfície tratada e,
ainda, um aumento da área superficial, pela for-
mação de pequenos poros/depressões ou o apare-
cimento de sulcos longitudinais, facilitando a
ancoragem mecânica e a interpenetração entre a
fibra e a matriz[4].

Com a utilização dos ácidos clorídrico e nítrico
no tratamento superficial de fibras de carbono, espe-
ra-se obter grupos funcionais, tais como: hidroxila e
carboxila, que possam se combinar com a matriz
polimérica, permitindo uma maior adesão entre o sis-
tema fibra/matriz. A Figura 2 apresenta um modelo
esquemático com alguns dos grupos funcionais que
podem ser encontrados na superfície das fibras de
carbono após o tratamento oxidativo[6].

Com o objetivo de aumentar de maneira contro-
lada a rugosidade da superfície de cabos de fibras de
carbono, a fim de melhorar a interface fibra/matriz
no processamento de compósitos com matrizes

interface

fibra

matriz

interfase

Figura 1. Diagrama esquemático apresentando conceitos de interface e
interfase em materiais compósitos[4].
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Figura 2. Modelo esquemático com alguns dos grupos funcionais que
podem ser gerados na superfície de fibras de carbono (FC) tratadas por
ácidos[6].
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poliméricas, o presente trabalho estudou a indução
da mudança superficial deste tipo de reforço pelo uso
de dois oxidantes em fase líquida, os ácidos clorídri-
co e nítrico, em diferentes tempos de exposição, ava-
liando as fibras tratadas por meio de ensaios de tração
e observações por microscopia eletrônica de varre-
dura.

Experimental

Foram utilizadas, neste trabalho, fibras de carbo-
no com size de resina epóxi adquiridas da empresa
Toray, em forma de cabos, constituídos por 3000
filamentos de fibras de carbono, com massa específi-
ca de 1,75 g/cm3. Foram utilizados ácidos clorídrico
e nítrico de procedência Merck, grau P.A., nas con-
centrações de 35,5 % e 97 %, em massa, respectiva-
mente. As fibras foram tratadas nas soluções dos
ácidos concentrados, em tempos de 5, 10, 20, 30, 40
e 60 minutos, à temperatura de 103°C, em chapa de
aquecimento, sem agitação.

Após o tratamento químico, as fibras foram lava-
das em água deionizada recém fervida e posterior-
mente secadas em estufa a 60°C até peso constante
(cerca de 2 horas). Foram obtidos 12 lotes de amos-
tras de fibras de carbono tratadas pelos ácidos clorí-
drico e nítrico.

Após os tratamentos ácidos, a resistência à tra-
ção dos lotes das fibras de carbono foi avaliada
segundo a norma ASTM D 3379-75[7], com a prepa-
ração de 30 corpos-de-prova para cada lote e os re-
sultados obtidos foram tratados utilizando-se o
método estatístico de Weibull[8,9]. Nas determina-
ções de resistência à tração foi utilizada uma má-
quina universal de ensaios Instron, da Divisão de
Materiais do AMR/CTA, com velocidade de ensaio
de 2,5 mm/min.

As análises das superfícies das fibras foram rea-
lizadas utilizando-se um microscópio eletrônico de
varredura da Zeiss modelo 950, sem nenhuma prepa-
ração especial das amostras e as micrografias foram
obtidas na magnificação de 30.000 vezes.

Resultados e Discussão

A seguir são apresentados os resultados obtidos
nos ensaios de resistência à tração usando o método
estatístico de Weibull e por microscopia eletrônica
de varredura dos 12 lotes de fibras de carbono trata-
dos por 5, 10, 20, 30, 40 e 60 minutos em ácidos clo-
rídrico e nítrico. Na Tabela 1 são apresentados os
valores dos ensaios de resistência à tração e dos
parâmetros de Weibull, obtidos nos tratamentos fei-
tos com o ácido clorídrico e de uma amostra que não
foi submetida a nenhum tratamento, sendo conside-
rada a amostra de referência.

A curva apresentada na Figura 3 foi ajustada por
regressão polinomial-grau 2 e mostra os resultados
de resistência à tração das fibras de carbono, tratadas
e não tratadas. A análise desta curva mostra um de-
créscimo na resistência das fibras para os tratamen-
tos entre 5 e 20 min. Observa-se, também, que tempos
de tratamento superiores a 20 minutos fazem com
que o valor médio da resistência à tração mostre um
aparente acréscimo em seus valores.

O ligeiro aumento nos valores de resistência à
tração observado na Figura 3 para os tempos de
tratamento de 40 e 60 min é explicado pelo fato
das fibras de carbono terem sido tratadas quimica-
mente na forma de cabos, sendo cada cabo consti-
tuído de aproximadamente 3000 filamentos de
fibras, favorecendo um ataque ácido não homogê-
neo dos filamentos, principalmente, nos mais in-
ternos ao cabo. Em função disso, foi verificado que

Tabela 1. Valores mínimo, médio e máximo de resistência à tração (σ), desvio padrão e módulo de Weibull (m) de amostras de fibra de carbono, com
size, tratadas com ácido clorídrico.

otnematarT
odicÁ

ocirdírolC

aicnêrefeR
σσσσσ )aPM(

nim5
σσσσσ )aPM(
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os tratamentos ácidos provocaram um ataque pre-
ferencial nos filamentos de fibras de carbono mais
periféricos ao cabo, sendo que quanto maior foi o
tempo de exposição do reforço ao ácido, mais acen-
tuado foi esse ataque. Ao serem preparados os cor-
pos-de-prova para os ensaios de resistência à tração,
foi observado que as fibras expostas por mais de
30 minutos na solução ácida apresentavam pouca
resistência, sendo os monofilamentos utilizados na
preparação dos corpos-de-prova de difícil manu-
seio. Devido a este ataque químico diferenciado
aos filamentos de fibras, durante a preparação dos
corpos-de-prova escolheram-se, aleatoriamente, os
filamentos mais internos ao cabo e menos ataca-
dos pelo ácido, que se mostravam mais resistentes
e de mais fácil manipulação, induzindo, assim, a
valores de resistência à tração não representativos
da amostra tratada.

Assim, considerando-se o decréscimo ocorrido
na resistência da amostra tratada por 30 min (~45%),
somado ao perfil não representativo do comporta-
mento mecânico das fibras de carbono tratadas qui-

micamente por 40 e 60 min, foi concluído que os
tempos iguais ou superiores a 30 min não foram
adequados no tratamento das amostras do reforço
em estudo.

A análise da Tabela 1 mostra, também, que os
valores de desvio padrão para as amostras de refe-
rência e tratadas por 5 e 10 min apresentam valores
da mesma ordem de grandeza e os valores médios
de resistência para as amostras tratadas por 5 e 10
min diminuíram em 5,6 e 4,8 % em relação à amos-
tra de referência, respectivamente. Para os tempos
de 20, 30 e 40 min o desvio padrão aumenta, suge-
rindo uma maior heterogeneidade da amostra en-
saiada.

A Tabela 2 apresenta os resultados dos ensaios
de resistência à tração e dos parâmetros estatísticos
obtidos pelo método de Weibull (m) referentes aos
tratamentos feitos com o ácido nítrico.

A Figura 4 relaciona os dados das fibras de car-
bono tratadas com o ácido nítrico. Pode-se obser-
var no gráfico da Figura 4 que os valores médios
de resistência à tração nos tempos de tratamento
de 5, 10 e 20 min têm uma queda progressiva em
seus valores. Porém, nos tempos de 30 e 40 min de
tratamento, os valores médios de resistência à tra-
ção aumentam, apresentando o mesmo comporta-
mento discutido para as amostras tratadas com o
ácido clorídrico. No caso das amostras de fibras
de carbono tratadas por 60 min foi observado que
os valores de resistência média e de desvio padrão
diminuíram, em relação aos tratamentos por 30 e
40 min. Este fato ocorreu devido ao maior tempo
de tratamento e ao maior poder oxidante do ácido
nítrico favorecerem um ataque mais homogêneo do
cabo de fibras. Para os tempos de 5 e 10 min os
valores médios da resistência à tração diminuíram
em 7,3 e 10 % em relação à amostra de referência,
respectivamente.

Figura 3. Resistência à tração da fibra de carbono em função do tempo
de tratamento no ácido clorídrico.
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Tabela 2. Valores mínimo, médio e máximo de resistência à tração (σ), desvio padrão e de módulo de Weibull (m) de amostras de fibra de carbono,
com size, e tratadas com ácido nítrico.
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oãrdapoivseD 174 225 856 506 536 366 964

m 64,3 77,2 01,2 82,1 — — —



55 Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol. 11, nº 2, p. 51-57, 2001

Burakowski, L.; Rezende, M. C. - Modificação da rugosidade de fibras de carbono

Estatística de Weibull
Como os valores de resistência à tração dos lotes de

fibras tratados nos tempos de 30, 40 e 60 minutos não são
representativos de cada condição de tratamento, foram
apresentados nas Tabelas 1 e 2 os resultados da análise
da estatística de Weibull das fibras de carbono submeti-
das aos tratamentos ácidos por 5, 10 e 20 minutos.

Pode-se observar na Tabela 1 que o módulo de
Weibull (m) da amostra de fibras utilizada como re-
ferência é maior do que os das fibras tratadas quimi-
camente. O valor de m, que para amostra não tratada
é igual a 3,46, apresenta uma queda em seus valores
para 3,17; 2,97 e 1,87, para os tratamentos de 5, 10 e
20 minutos, respectivamente. Sabendo-se que, os va-
lores de m estão relacionados com a presença de de-
feitos no material analisado e que a introdução de um
maior número de defeitos provoca o decréscimo do
módulo de Weibull[8,9], pode-se concluir que as fi-
bras de carbono sem tratamento químico apresentam
um menor número de defeitos em sua superfície e
que o aumento do tempo de exposição do reforço ao
ataque ácido, favoreceu o aparecimento destes na
superfície do filamento de carbono.

A Tabela 2 apresenta os valores de módulo de
Weibull de 2,77; 2,10 e 1,28 para as fibras de carbono
tratadas com ácido nítrico por 5, 10 e 20 minutos, res-
pectivamente. Pode ser observado que os valores de m
das fibras tratadas com o ácido nítrico também dimi-
nuíram em relação à amostra de referência, como ob-
servado para as fibras tratadas com o ácido clorídrico.
Porém, ao comparar este parâmetro calculado para as
fibras tratadas com os diferentes ácidos observa-se que,
as amostras expostas ao ácido nítrico apresentam uma
queda mais acentuada em seus valores de m. Isto evi-

dencia que o número de defeitos introduzidos na su-
perfície da fibra pelo tratamento superficial com o áci-
do nítrico é maior em relação ao do tratamento com o
ácido clorídrico. Esta tendência de m calculado con-
corda com os maiores valores de desvio padrão para
os tempos de 5 e 10 min e a maior queda da resistência
em tração das amostras tratadas com o ácido nítrico.

Análise por microscopia eletrônica de varredura
A fotomicrografia apresentada na Figura 5 foi ob-

tida na magnificação de 30.000X e mostra a fibra de
carbono com size, utilizada como referência. Pode-
se observar que esta apresenta a rugosidade caracte-
rística de fibras de carbono obtidas pelo processo de
carbonização de filamentos de poliacriloniltrila, por
fiação a úmido[10]. A textura observada se caracteriza
por uma região levemente estriada, com sulcos pou-
co profundos.

A seguir são apresentadas as fotomicrografias
representativas das fibras de carbono tratadas com os
ácidos clorídrico e nítrico, obtidas por microscopia
eletrônica de varredura (Figuras 6 (a), (b) e (c) e 7
(a), (b) e (c)).

Comparando-se a fotomicrografia da Figura 5 (fi-
bra utilizada como referência) com as fibras tratadas
com HCl por 5 e 10 minutos, Figuras 6 (a) e (b), res-
pectivamente, pode-se observar, na magnificação uti-
lizada para análise, que o tratamento por 5 minutos
não provocou alteração significativa da rugosidade su-
perficial do reforço, enquanto que o tratamento por 10
minutos acentuou a profundidade dos sulcos no senti-
do longitudinal das fibras. A Figura 6 (c) mostra um
filamento de fibra de carbono tratado por 20 min com
o ácido clorídrico, podendo-se observar que o acaba-
mento superficial da amostra apresenta-se bem mais

Figura 4. Resistência à tração da fibra de carbono em função do tempo
de exposição ao ácido nítrico
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Figura 5. Fibra de carbono com size, amostra de referência.
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Figura 7. (a) Fibra de carbono tratada com HNO
3
 por 5 min.; (b) Fibra de carbono tratada com HNO

3
 por 10 min.; (c) Fibra de carbono tratada com HNO

3

por 20 min.

Figura 6. (a) Fibra de carbono tratada com HCl por 5 min.; (b) Fibra de carbono tratada com HCl por 10 min.; (c) Fibra de carbono tratada com HCl por 20 min.
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rugoso, com a profundidade dos sulcos longitudinais
mais acentuada. As observações feitas são concordan-
tes com os valores de módulo de Weibull calculados.

A análise das Figuras 7 (a), (b) e (c), representativas
das fibras tratadas com o ácido nítrico por 5, 10 e 20
minutos, também revelam modificação da textura ini-
cial, com a presença de vales mais profundos em rela-
ção às fibras sem tratamento. A textura observada é
semelhante às analisadas para as amostras tratadas com
o ácido clorídrico, podendo-se verificar que a amostra
tratada por 20 min é a que apresenta o acabamento su-
perficial mais rugoso. As observações feitas nas super-
fícies das fibras de carbono tratadas concordam com os
menores valores de m obtidos na estatística de Weibull,
ou seja, o tratamento ácido favoreceu a introdução de
um maior número de defeitos, aumentando, consequen-
temente, a rugosidade superficial do reforço.

Conclusões

Foi observado que as reações de oxidação, utili-
zando-se os ácidos clorídrico e nítrico no tratamento
superficial das fibras de carbono, ocorrem preferen-
cialmente na região periférica do cabo de filamentos,
induzindo a um tratamento diferenciado entre as re-
giões mais externas e internas do cabo de fibras. Em
tempos superiores a 20 min esse efeito é muito acen-
tuado, danificando os filamentos mais externos ao
ponto de impedir o seu manuseio.

O tratamento dos resultados de resistência à tra-
ção pelo uso do método estatístico de Weibull mostra
que os tratamentos superficiais utilizados favorece-
ram à introdução de defeitos na superfície das fibras
de carbono, sendo que o número de defeitos aumen-
tou com o acréscimo do tempo do tratamento ácido.
Foi observado, também, que o decréscimo nos valo-
res de m para as fibras tratadas por ácido nítrico é
maior que o das fibras expostas ao ácido clorídrico,
indicando que o ácido nítrico é mais eficaz na altera-
ção da superfície da fibra de carbono.

As observações feitas por microscopia eletrônica
de varredura confirmam a presença de sulcos super-
ficiais mais profundos nas fibras de carbono subme-
tidas aos tratamentos ácidos.

Comparando-se os valores médios de resistência à
tração e do módulo de Weibull (m) tem-se que, o ácido
nítrico introduz um maior número de defeitos superfi-
ciais, ou seja, aumenta de maneira mais eficaz a
rugosidade da fibra, em um menor tempo de tratamento
ácido. No entanto, a resistência à tração do reforço de-

cresce de maneira mais significativa que para as amos-
tras tratadas com o ácido clorídrico. Baseando-se so-
mente nos resultados de resistência à tração e nas análises
microscópicas tem-se que dentre os meios estudados, o
ácido clorídrico mostrou-se o mais adequado, nos tem-
pos de tratamento de 5 e 10 minutos. Análises comple-
mentares da funcionalidade da superfície da fibra,
correlacionadas com ensaios de resistência ao
cisalhamento interlaminar do compósito polimérico pro-
cessado permitem uma avaliação mais conclusiva do
tratamento superficial mais adequado do reforço.
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